

Перечень 
экзаменационных вопросов для письменного задания и устного собеседования  экспертов, привлекаемых к осуществлению экспертизы в целях федерального государственного контроля (надзора) 
в области исследование качества производства работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям)

Являются ли капитально ремонтируемые автомобильные дороги общего пользования  объектами технического регулирования технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог»?

Что такое капитальный ремонт автомобильной дороги?

Какие дорожные изделия включены в перечень изделий, подлежащих подтверждению соответствия в форме сертификации в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог»?

Какие дорожно-строительные материалы включены в перечень дорожно-строительных материалов, подлежащих подтверждению соответствия в форме сертификации в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог»?

С какой целью проводится промежуточная приемка выполненных дорожно-строительных работ и (или) конструктивных элементов?

Разрешается ли до проведения промежуточной приемки выполненных дорожно-строительных работ и (или) конструктивных элементов выполнение последующих работ на этом участке автомобильной дороги?

Подлежат ли приемке в эксплуатацию законченные капитальным ремонтом автомобильные дороги или их участки, имеющие самостоятельное транспортное значение, при условии их соответствия утвержденной в установленном порядке проектной документации, а также требованиям ТР ТС 014/2011?

Что является доказательством соответствия принимаемого объекта требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог»?

Каким путем производится приемка выполненных работ по ремонту и содержанию автомобильной дороги и сооружений на ней?

Что является единственным документом, подтверждающим соответствие дорожно-строительных материалов и изделий требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог»?

Что в себя включает комплект документов на дорожно-строительные материалы и изделия, подтверждающий соответствие требованиям безопасности ТР ТС 014/2011, формируемый заявителем при проведении подтверждения соответствия дорожно-строительных материалов и изделий? 

На основании чего осуществляется декларирование соответствия дорожно-строительных материалов по схемам 1д, 3д, 4д?

Какие действия осуществляются при проведении декларирования соответствия по схемам (1д, 3д, 4д)?

Какой срок действия сертификата соответствия устанавливается для выпускаемых дорожных изделий серийного производства?

Какой срок действия сертификата соответствия устанавливается для выпущенной партии дорожных изделий?

Куда наносится единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза?

Какие средства измерений  применяются при проведении измерений геометрических размеров повреждений по ГОСТ 32825-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений»?

В чем заключается сущность метода измерения величины келейности по ГОСТ 32825-2014  «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений»?

В чем заключается сущность метода измерения величины сдвига, волны и гребенки по ГОСТ 32825-2014  «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений»?

В чем заключается сущность метода измерения величины геометрических размеров выбоины, пролома и просадки по ГОСТ 32825-2014  «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений»?

В чем заключается сущность метода измерения величины возвышения или углубления неровности ямочного ремонта по ГОСТ 32825-2014  «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений»?

В чем заключается сущность метода измерения величины геометрических размеров сетки трещин, шелушения, выкрашивания и выпотевания по ГОСТ 32825-2014  «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений»?

	В чем заключается сущность метода измерения величины вертикального смещения дорожных плит  по ГОСТ 32825-2014  «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геом

В чем заключается сущность метода измерения величины геометрических размеров разрушения кромки покрытия плит  по ГОСТ 32825-2014  «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений»?

В чем заключается сущность метода измерения величины геометрических размеров сплошного разрушения дорожного покрытия по ГОСТ 32825-2014  «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений»?

В чем заключается сущность метода измерения величины геометрических размеров трещины по ГОСТ 32825-2014  «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений»?


Какие операции выполняются при проведении измерений колейности по ГОСТ 32825-2014  «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений»?
Какие операции выполняются при проведении измерений величины сдвига, волны и гребенки по ГОСТ 32825-2014  «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений»?

Какие операции выполняются при проведении измерений величины геометрических размеров выбоины, пролома и просадки по ГОСТ 32825-2014  «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений»?
	

Какие операции выполняются при проведении измерений величины возвышения или углубления неровности ямочного ремонта по ГОСТ 32825-2014  «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений»?

Какие операции выполняются при проведении измерений величины геометрических размеров сетки трещин, шелушения, выкрашивания и выпотевания по ГОСТ 32825-2014  «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений»?

Какие операции выполняются при проведении измерений величины вертикального смещения дорожных плит по ГОСТ 32825-2014  «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений»?

Какие операции выполняются при проведении измерений геометрических размеров разрушения кромки покрытия по ГОСТ 32825-2014  «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений»?

Какие операции выполняются при проведении измерений геометрических размеров сплошного разрушения дорожного покрытия по ГОСТ 32825-2014  «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений»?

Какие операции выполняются при проведении измерений геометрических размеров трещины по ГОСТ 32825-2014  «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений»?
	
В какие сроки осуществляют установку отсутствующих знаков приоритета, предписывающих знаков и знаков особых предписаний?
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В какие сроки должны быть восстановлены или заменены на новые поврежденные или отсутствующие сигнальные столбики?

В какие сроки производят восстановление вертикальной дорожной разметки?
